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1 Pracovní list č. 14 – Železo – vlastnosti, výroba 

Úkol 1 Vyluštěte křížovku. 

            Směs látek používající se jako výplň zubů. 
            Prvek, jemuž se latinsky říká cuprum. 
            Stříbro je označováno jako nejlepší ….. 
            Chrom se používá jako ochranná vrstva proti …. 
            Ruda rtuti se nazývá … 
            Zlato a stříbro se využívají k výrobě 
            Prvek, který nereaguje se vzdušnou vlhkostí se nazývá… 
 

Úkol 2 Na základě znalostí běžného života se pokuste doplnit text. 

Železo je druhým nejrozšířenějším a kovem. Čisté železo je _____________, __________ a 
__________. Za tepla ho lze _____________. Na vzduchu reaguje se vzdušnou vlhkostí a 
_______________, proto je nutné jej chránit __________________, _______________, 
_______________. Popřípadě jej zpracovat do podoby slitin, které jsou využívány nejčastěji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surové železo se vyrábí z kyslíkatých rud obsahujících Fe2O3 ( magnetit, hematit, limonit, siderit), 
kromě nerostů obsahují rudy hlušinu (ta je odstraňována), redukcí oxidů koksem nebo oxidem 
uhelnatým ve vysoké peci. Rudy je potřeba před zpracováním upravit (převést na oxidy, odstranit 
vodu).  
Vysoká pec je zařízení 30 až 50 metrů vysoké, vevnitř vyzděné žáruvzdorným materiálem. Plní se 
shora – rudou, koksem, vápencem a oxidy křemíku (tzv. struskotvornými přísadami). Struska 
vzniká z hlušiny a struskotvorných látek. Do spodní části pece, kam se vhání předehřátý vzduch, se 
spaluje uhlík na oxid uhličitý, tím dochází k ohřevu pece na teplotu 1 800°C. Následuje redukce 
oxidu uhličitého na oxid uhelnatý, který posléze redukuje oxidy železa, tomuto ději se říká nepřímá 
redukce, během něj vzniknou asi dvě třetiny železa. Zbývající třetina vzniká přímou redukcí, což je 
působení uhlíku na oxidy železa.  
Surové železo obohacené uhlíkem je shromažďováno u dna pece, na povrchu jej chrání struska. 
V určitém okamžiku se oba produkty vypouštějí odpichem. Vyrobené železo je díky vyššímu 
obsahu uhlíku křehké a dobře se odlévá, proto se označuje jako litina (vyrábí se z něj kamna, 
radiátory, kanalizační poklopy).   
Většina litiny se dále zpracovává na ocel odstraněním nežádoucích příměsí kalením (rychlým 
zchlazením rozžhavené oceli) či popotahováním (pomalým ochlazováním). Pro různé technické 
účely se do oceli přidávají různé příměsi, které upravují její vlastnosti. 

Obrázek 2 

Obrázek 1 
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Úkol 3 Rozhodněte o pravdivosti tvrzení. 

Pojmem siderit se označuje surové železo.      ANO – NE 
Struska je synonymem pro pojem hlušina.      ANO – NE 
Teplota ve vysoké peci se pohybuje kolem 1 800°C.     ANO – NE 
Vzduch je do pece přiváděn vrchem.       ANO – NE 
Pec je plněna střídavě rudou, koksem a struskotvornými přísadami.   ANO – NE 
Třetina železa je vytvořena nepřímou redukcí.      ANO – NE 
Odpich je označení pro ventilek, nacházející se na samém vrcholu pece.   ANO – NE 
Ocel je křehká, protože obsahuje vyšší obsah uhlíku.     ANO – NE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Valandil1983: Surové železo [online][cit.19.2.2013] dostupné pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 
3.0 Unported na http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Melted_raw-iron.jpg 
Obrázek 2 Ivak: Vysoká pec [online][cit.19.2.2013] dostupné pod licencí – neuvedena na 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Schema_kopie.jpg 
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